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测试报告.

江阴正阳包装材料有限公司.

江阴周庄镇周西村

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : PVC 膜.

SGS工作编号 :. SP10-007834 - SH.

样品接收日期 :. 2010年03月18日.

测试周期 :. 2010年03月18日 - 2010年03月24日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

..实验室经理.
Hao Jinyu, Sandy郝金玉.

通标标准技术服务有限公司

授权签名.
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测试报告.

测试结果 :.

样品部件外观描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

1. 黑色PVC.SHA10-027710.001

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%.

(2) MDL = 检测极限值.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

偶氮染料.

测试方法 :. 根据ref. EN 14362-1:2003-采用GC-MS/HPLC-DAD进行分析..

测试项目. CAS_NO 单位. 001.MDL.

mg/kg. 5 ND4-氨基联苯. 92-67-1.

mg/kg. 5 ND联苯胺. 92-87-5.

mg/kg. 5 ND4-氯-邻甲基苯胺. 95-69-2.

mg/kg. 5 ND2-萘胺. 91-59-8.

mg/kg. 5 ND邻氨基偶氮甲苯. 97-56-3.

mg/kg. 5 ND2-氨基-4-硝基甲苯. 99-55-8.

mg/kg. 5 ND对氯苯胺. 106-47-8.

mg/kg. 5 ND2,4-二氨基苯甲醚. 615-05-4.

mg/kg. 5 ND4,4’-二氨基二苯甲烷. 101-77-9.

mg/kg. 5 ND3,3’-二氯联苯胺. 91-94-1.

mg/kg. 5 ND3,3’-二甲氧基联苯胺. 119-90-4.

mg/kg. 5 ND3,3’-二甲基联苯胺. 119-93-7.

mg/kg. 5 ND3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲

烷.

838-88-0.

mg/kg. 5 ND2-甲氧基-5-甲基苯胺. 120-71-8.

mg/kg. 5 ND4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）. 101-14-4.

mg/kg. 5 ND4,4’-二氨基二苯醚. 101-80-4.

mg/kg. 5 ND4,4’-二氨基二苯硫醚. 139-65-1.

mg/kg. 5 ND邻甲苯胺. 95-53-4.

mg/kg. 5 ND2,4-二氨基甲苯. 95-80-7.

mg/kg. 5 ND2,4,5-三甲基苯胺. 137-17-7.
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测试报告.

测试项目. CAS_NO 单位. 001.MDL.

mg/kg. 5 ND4-氨基偶氮苯. 60-09-3.

mg/kg. 5 ND邻甲氧基苯胺. 90-04-0.

**综合评定.

(1) ** =对于纺织品,要求相关苯胺含量不超过30mg/kg,此测试方法仅适用于纺织品,测试结果仅供客人参考

(2) 如果经上述测试方法没有检出苯胺和/或1,4-苯二胺(i.e. <5mg/kg),则认为 4-氨基偶氮苯(CAS 

No:60-09-3) “未检出” (i.e. <5mg/kg).

备注 :.
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附件 
 

样品偶氮测试流程图 
 

1) 样品测试责任人：王萍 

2) 样品测试监督人：叶琼 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

样品称重 

GC-MS 

样品还原分解反应 

有机溶剂萃取 

数据计算 

报告 

取样/剪样 
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测试报告.

样品照片:.

SHAEC1002771001

SHA10-027710.001.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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