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江阴正阳包装材料有限公司.

江阴市周庄镇周西物流中心对门

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : PVC膜.

SGS工作编号 :. SP11-030833 - SH .

样品接收日期 :. 2011年10月09日.

测试周期 :. 2011年10月09日 - 2011年10月12日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

通标标准技术服务有限公司

授权签名.

Fan Jingjie, JJ范晶捷.

批准签署人.
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测试结果 :.

样品部件外观描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

1. SHA11-159897.001 透明塑料膜.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

阻燃剂.

测试方法 :. 参照EN71-10:2005进行前处理并参照EN71-11:2005方法进行分析..

CAS_NO测试项目. 限值. 单位. MDL. 001.

三(2-氯乙基)磷酸酯  (TCEP). 115-96-8. 50 mg/kg. 5 ND
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样品照片:.

SHAEC1115989701

SHA11-159897.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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