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江阴正阳包装材料有限公司 

中国江苏江阴周庄 
 

委托检验的样品及客户对样品的说明如下: 
 

样品名称            : PVC膜 

SGS 相关号       : 11450708-1 
 

样品收到日期     : 2008-11-25 

样品试验日期     : 2008-11-25—2008-11-28 
 

试验要求           : 分析苯酚含量. 
 

试验方法           : (1) 采用德国标准 DIN 53704: 1988, 采用紫外分光光度计进行分析.  
 

化学方法的试验结果 (单位: mg/kg) 

测试项目: 
方法 

(参见) 
1 MDL 

苯酚含量(平均*) (1) ND 10 

测试部件外观描述: 
1. 透明软塑料膜 
 

备注: (1) 毫克每千克=百万分之一(mg/kg=ppm) 

(2) ND=未检出 

(3) MDL =检测极限值 
   

备注 : *-苯酚含量的详细信息 
 

  苯酚含量 (毫克每千克) 

  测试 1 测试 2    

样品 1                                                   <10                      <10 
 

SGS-CSTC 化学实验室授权签字 

 
______________________ 

郝金玉 

实验室经理 
本报告是发布日期为 2008年 11月 28日编号为 SH8173376/CHEM英文检测报告的中文译本。如有异议，以英文版本为准。 
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样品照片: 

 

 

    
 

 

 

 

SGS仅对原报告照片中的样品负责 
 

***报告结束*** 
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